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LAUDOS TÉCNICOS DO PRODUTO:  Matrix MB 
 

·  Alteração dimensional de Revestimentos Têxteis de P iso após imersão 
a Água e Secagem  -  método utilizado ABNT NBR 10313:1988. 

 
 

 
 
 

·  Inflamabilidade de Revestimentos Têxteis de Piso – com comprimido 
de metenamina - método utilizado ASTM D 2859:2004. 
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·  Determinação da Densidade Óptica Especifica de Fuma ça – método 
utilizado ASTM E 662. 

 

 
 

·  Carga eletrostática de tecidos planos, malhas e de revestimentos 
têxteis de piso com comprimido de Estameter – método utilizado  

     DIN 54 345.3:1985. 
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·  Alteração dimensional de revestimentos têxteis de p iso após imersão 
em água à temperatura ambiente – método utilizado BS 4682.4:1981. 

 

 
 

·  Alteração dimensional de revestimentos têxteis de p iso após 
exposição ao calor –  método utilizado BS 4682.3:1981.  

 
 

 
 

 
 
Os laudos de ensaio relacionados acima foram emitidos pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A – IPT. 
 
Em caso de necessidade de cópias e/ou maiores informações contatar a 
Beaulieu do Brasil. 


